INSTRUKCJA MONTAZU PANELI SCIENNYCH 3D

Niezbedne elementy do prawidiowego montazu:
* Nozyk do tapet

* Miarka

* Poziomnica

* Papier $cierny o drobnej granulacji

e Farba akrylowa lub lateksowa - opcjonalnie

e Klej montazowy

e Olowek

Krok po Kroku

Krok 1: Przygotowanie powierzchni.

Panele przeznaczone s do montazu na powierzchniach, czystych, suchych i wolnych od
luznych zanieczyszczen. Panele nalezy klei¢ za pomoca dostepnych na rynku mocnych
klei akrylowych lub polimerowych do polistyrenu. Wszelkie otwory w podiozu nalezy
wypeinié¢ przed montazem. Jesli powierzchnia sciany pokryta jest drewnem, tworzywem
sztucznym lub lakierowana , powierzchnie takie nalezy uprzednio zmatowic¢ drobnym
papierem sciernym. Tak przygotowane podloze, zaleca sie zagruntowac gruntami
ogolnie dostepnymi na rynku.

Krok 2: Rozmieszczenie paneli.

Przed przystapieniem do montazu, nalezy zaplanowac¢ odpowiednie rozmieszczenie
paneli na scianie w catosci lub jej fragmencie. Zaleca sie przygotowanie szkicu dla
lepszego zobrazowania efektu. Za pomoca poziomicy i olowka wyznaczy¢ kontur calego
projektu na wyklejane podioze.

Krok 3. Montaz paneli na $cianie.

Panele przyklejac bezposrednio do sciany za pomoca wielofunkcyjnego kleju
akrylowego lub polimerowego. Klej rozprowadzac¢ rownomiernie na wyklejanej
powierzchni, nakiadajac na ptaskich obszarach panelu oraz krawedziach bocznych. Tak
przygotowany panel docisngé¢ delikatnie do wyklejanej powierzchni. Nadmiar kleju
usungc za pomoca wilgotnej szmatki. Podczas montazu, nalezy upewnic sie, czy
wszystkie krawedzie odpowiednio przylegaja do powierzchni w trakcie procesu
montazu. Laczenia paneli zaleca sie wypelni¢ masq akrylowa, silikonem lub klejem
akrylowym.

Krok 4. Gruntowanie i Malowanie.

Wyklejona powierzchnie, zagruntowaé dowolnym, dostepnym na rynku gruntem celem
zmniejszenia chlonnosci paneli i zwiekszenia przyczepnosci farby. Przygotowane i
zagruntowane panele malowac¢ dostepnymi na rynku farbami akrylowymi lub
lateksowymi. Aby uzyskac idealny efekt tynku naturalnego oraz wzmocniong strukture
dekorowanej powierzchni zaleca sie 2-krotne malowanie.



